
OPIS PRODUKTU

2/10L

Druga warstwa po: 4 godz. 

ZASTOSOWANIE

cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych.

mat

[mPas] 5000

2000

wg PN-EN ISO 11998:2002 rodzaj 1

[h] 3
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Przygotowanie

(tynki cementowe, cementowo-wapienne: 4 tygodnie, tynki gipsowe: 2 tygodnie).

 .

ST10 START

matowe.

Przygotowanie
wyrobu

zbiorczym

Malowanie

METODY

MALOWANIA

PARAMETRY MALOWANIA

pistoletu natrysku
warstw

[s] [%] [mm] [MPa]

handlowa

woda

do 10% przy aplikacji na nowe, mocno - - 2

Natrysk
pneumatyczny

Natrysk

hydrodynamiczny* handlowa - 2
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OPAKOWANIA
2,5L, 5L, 10L

KOLORYSTYKA

LZO

NORMY I ATESTY

PN-C-81913:1998

reakcji alergicznej

UWAGA!
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