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Ekogroszek
Numer zlecenia: 3t /TCH / LA/ 43
Metoda przygotowania próbki do analizy: PN-G-o4so2=2014
Próbka przygotowana. przez pracownika J.S. Hamilton Poland
S.A. Jednostka Inspekcyjna
Rodzaj opakowania i zabezpieczenia: worek foliowy, plomba
nr-
Cel badania: określenie parametrów jakościowych paIiwa
Stan próbki bez zastrzeżeń

Zlecenie nr ZW nr 3L/TCH/ta/43 z dnia 2OLA-1O-24
Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę

Data przyjęcia próbki: 20ta-Lo-24
Data zakończenia badań: 2018-10-29
Data utworzenia sprawozdania : 2018-10-29

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik
x Wańość opałowa PN-G-04513:1981

Wańość opałowa W stanie analitycznym 1 kJ/k9 27420
Wartośc opałowa W stanie roboczym 1 kJ/ks 26081

* Wilgoć całkowita1) PN-G-04511: 1980 pkt 2.3; 2.3.2; 2.3.4 o/o 11,8
* Wilgoć w próbce analitycznej PN-G-04560: 1998 o/o 7,66
x Zawartość popiołu PN-G-04560: 1998

Zawartość popiołu W stanie analitycznym o/o 2,80
Zawaftość popiołu W stanie roboczym o/o 2,68

x Zawartość siarki PN-G-04584:2001
Siarka w stanie analitycznym o/o o,46
Siarka w stanie roboczym o/o 0,44

# * Zdolność spiekania wg. Rogi PN-G-04518:1981 brak spieku

r) Norma wycofana ze zbioru PKN

Badanie: Zdolność spiekania Wg Rogi wykonano u podwykonawcy o numerze akredytacji AB 300

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzował: Ewa Surowiec, Ekspeń ds'analiz, Pracownia PaliW
Justyna Żelazo, Z-ca Kierownika Pracowni Paliw

Adres laboratorium: Tychy 43-100, GoździkóW 1

ufności 95olo. Nie uwzględniono niepewności pobierania próbek. Niniejsze sprawoŻdanie nie może byó powielane W części bez pisemnej zgody J.s. Hamilton'Poland s.A.
odpowiedzialność J.s. Hamilton Poland s'A. jest o9raniczona Wyłącznie do danych zawańych W jego oryginale' Usługa' potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podleqa ogólnym
Warunkom świadczenia UsłUg J's' Hamitton Poland s'A. Zamieszczonym na stronie WWW'hamilton.com.pl

* Badanie akredylowane; # Wykonane u podvlykonawcy StrOna 1 / 1 Formularz PO-14108 wyd. z dn. 16.07.2018

J.S. HAMILTON POLAND S.A.
ul' Chwaszczyńska 180, B1-571 Gdynia, tel. +4B 58 766 99 00
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